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I. DATOS GENERALES

CARRERA PROFESIONAL: MECANICA DE PRODUCCION , S0l88. s sesdss

MODULO: MATRICERIA Y FUNDICION ) e _

NOMBRE DE LA UNIDAD DIDACTICA : TRATAMIENTOS TERMICOS Y ENSAYO i =n =

- N° Horas Teéricas N° Practicas II. UNIDAD DE COMPETENCIA ASOCIADA AL

N°deSemanas | 18 | (70404 Didactica 16 | Unidad Didactica | 12 | Semestre V| MopuLo

N° Horas N° Horas Practicas : - N° Capacidad Disefar y fabricar elementos mecanicos a través
432 A s 48 | Periodo Lectivo |2019-1 : 01 v 18 el i

Médulo Unidad Diddctica Terminal de la fundicién y Matriceria para la produccion en

N° Horas de N° Horas Semana - N°de serie considerando normas técnicas.

Practicas 151 | Unidad Didéctica 4 |Tuicio 23/0319 | A ctividades 16

N° de Modulo 4 | N° Horas Semestral 64 Horas de

. . Termino 26/07/19 | Evaluacion 08
Créditos Modulo | 18 | Créditos de la U.D. 3 Recuperacién
Ne DOCENTES DEL MODULO PERFIL DOCENTE DOCEI;IS(':)%C‘;NIDAD TURNO |SECCION | REQUISITOS DE APROBACION
01 |Aldo Antonio Talavera Rivera Mecdnica de Produccion Aldo A. Talavera Rivera N | o ]
02 | Victor Ricardo Medina Lima Mecanico Eléctrico Victor Ricardo Medina Lima D 1 Oleensr Somio miialing -aprotidtonio- 13
7 o : Registrar asistencia minima mas del 90%

03 Gregorio Fuentes Pacco Mecanica de Produccion Preséntar icabsjos de investigasibii

04 | Fidel Alejandro Panibra Quispe Mecénica de Produccion Presentar hojas de proceso y plamé

05

I1I. CAPACIDAD DE LA UNIDAD DIDACTICA

Reconoce los tipos de tratamientos que mejora o modifican las propiedades de los metales o aleaciones

IV. BIBLIOGRAFIA BASICA

PAGINA WEB

LEYENSETER. Tecnologia de los oficios metalirgicos

http://educalab.es , https://www.edumedia-sciences.com

http://es.slideshare.net/scourge/el- hierro-y-sus-'}lea Ones
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PROGRAMACION DE LA UNIDAD DIDACTICA

UNIDAD DIDACTICA N°: 04

Perfil de Egreso del EstudianteEl Profesional Técnico de la Carrera Profesional de Mecanica de Produc
e bienes y servicios, logistica; asi como desempefiarse como empresario
| medio ambiente con cultura de valores.

gestionar procesos involucrados en produccion d
aumento de los niveles de productividad con calidad.y tecnologia de tltima generacion; preservando e

cién esta en condiciones de disefiar, fabricar, planificar
comercial o de servicios para un

UNIDAD DE COMPETENCIA | CAPACIDAD INDICADORES DEL LOGRO | ACTIVIDADES DE HORAS Y FECHAS
ASOCIAD AL MODULO APRENDIZAJE
Disefar Vi fabricar | Reconoce los tipos de 1 Demuestra  crterio en la |Semana 1 -2 (8 hrs)
elementos mecéanicos a | tratamientos que mejora 0 aplicacién d_e normas técpicas en | Caracteristicas ﬁsicas_v. mecz’uﬁcas
través de la fundicién Y | modifican las propiedades los tra’tm:mentos térmicos y | de los materiales industriales Inicio
Matriceria para I3 p termoquimicos usados en los tratamientos.
o ' | de los metales o aleaciones . 25/03/19
produccion en serie SI\?;"E":. 3;1? hrs) dosignacion de
. rmalizacién y nacio

J([:gcns.lderando 2l los aceros en los sistemas ISO, Término

L SAE, AISL, ASA 26/07/19

2.Identifica los tratamientos
térmicos segtn el diagrama hierro
carbono

3. Utiliza los medios y accesorios
para los tratamientos t€rmicos.

4 Identifica los tratamientos
Térmicos para el mejoramiento
y/o modificacion superficial de un
acero.

Actividad de autoaprendizaje 1

Semana 5(4 hrs)
Diagrama hierro Carbomno

Semana 6(4 hrs)

Opera el horno/mufla para realizar
tratamientos Térmicos

Actividad de autoaprendizaje 2
Semana 7 (4 hrs)

Reconoce los actos y condiciones
inseguras en un proceso de
tratamiento.

Evaluacién tedrico practica

Semana 8 (4 hrs)

Describe el  tratamiento  de
mejoramiento o modificacion de
estructuras  cristalinas  de los
metales.




(

5. Logra una estructura de mejor
dureza y mayor maquinabilidad

segin especificaciones. (temple,
revenido, recocido, normalizado

6.Analiza estructuras cristalinas
segin el  calentamiento ¥
enfriamiento del acero

7.Analiza las propiedades fisicas y
mecinicas de los aceros mediante
ensayos mecanicos

8. Realiza analiza y describe €l
tratamiento térmico por forja y su
estructura

9. Realiza, analiza y describe
tratamientos termoquimicos
(Cementacién, cianuracion)

Semana 9 (4 hrs)

Temple

Semana 10 (4 hrs)
Revenido

Evaluacién tedrico préctico
Semana 11 (4 hrs)
Recocido

Semana 12(4 hrs)
Normalizado

Evaluacién tedrico prictica

Semana 13 (4 hrs)

Discrimina vy selecciona las
gradientes de temperatura , tiempo
de calentamiento y enfriamiento
del acero. Diagrama TTT

Semana 14 (4 hrs)

Inspecciona y visualiza la dureza o
maleabilidad de las estructuras al
efectuar el tratamiento térmico.
Actividad de autoaprendizaje 1

Semana 15 (4 hrs)
Reconoce , selecciona
tratamientos térmicos por forja

Semana 16 (4 hrs)

Reconoce, opera y selecciona las
sustancias especiales utilizadas en
el tratamiento termoquimico
Evaluaci6n tedrico practica

Semana 17-18 (8 hrs)
Evaluacién de recuperacion




